I-K Lack

Starlac

I-K HOCHGLANZENDER LACK ==
Hohe Resistenz im marit. Bereich, gute UV- & Abriebbestandigkeit
Empfohlene Schichten: 2-3 14 m?/L pro Schicht

> |-K UBERWASSERANSTRICHE > 2-K UBERWASSERANSTRICHE

L2

2-K HOCHGLANZENDER POLYURETHANLACK

Exzellente Performance (UV- & Abriebbestandigkeit)
im Uberwasserbereich

VYRV

: FOr den Yachtsport entwickelt :

Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole Empfohlene Schichten: 2-3
Verdiinnung: WS Gebinde: 0,35L/0,75L/25L 12 m%/L pro Schicht
D . . . . . . . . - . Mischungsverhaltnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
. Verdtinnung: DP
U3 |-K Varsireichfarbe Gebinde: 075 L/ 2L -
I-K WEISSE ALKYD VORSTREICHFARBE % Q UL LB LU L M
Empfohlene Schichten: 1 (als Haftvermittler fir Starlac) 2-K Vorstreichfarbe
14 m?/L pro Schicht U2 :
S Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole e AT E T EETT
e Verdunnung: WS B2 Gebinde: 0,75 L/ 2,5 L : . 3 -D
W m E?pfg/ll\ene gc:\_cmen (als Haftvermittler fur L2) : 1 Schicht
\\___._/ — m?/L pro Schic D
d Mischungsverhéltnis: 3/1 nach Volumen
StarWOOd I-K Klarlack Cp;;likationsrrllje;hode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole S
erdiinnung: &
I-K KLARLACK ] Gebinde: 0,75L/ 2L
Hohe Resistenz im maritimen Bereich und gute UV-Bestandigkert D
Empfohlene Schichten: 2-5 14 m?/L pro Schicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole 2-K Klarlack
Verdinnung: WS Gebinde: 0,35L/0,75L/25L VAZ
Glanzgrade: glanzend / satiniert (0K

2-K POLYURETHAN-KLARLACK
Hohe Resistenz im maritimen Bereich und gute UV-Besténdigkeit
Kann auch auf andere 2-K Lacke aufgetragen werden,
um Brillanz und Tiefenwirkung zu erhéhen
Empfohlene Schichten: 2-5
9 mZ/L pro Schicht
Mischungsverhéltnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole

s9zAly ‘xanen ‘iyejpur] *y ‘ojiden 30 T : 3yBuAdo) - G1/20 - Bunayiepy/ubisaq sazly

Night Light
|-K PHOSPHORISIERENDER KLARLACK

Im Tageslicht transparent / farblos, wéhrend der Nacht nachleuchtend
Empfohlene Schichten: 4-5 1,5 m%L pro 1 Schicht

Gebinde: Spraydose 300 mL

Farblos & satiniert

Besonderheit : Phosphorisierend / nachts nachleuchtend

I-K Antirutsch

=
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ites Les 5 chemins

Verdunnung: DP
Gebinde: 0,75L/2 L
Glanzgrade: glénzend oder satiniert

Deck grip
I-K ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG

Einfache Anwendung

Mit feinen Mineralien, die eine rutschfeste und haltbare
Oberflache erzeugen

. . 2-K Antirutsch
Nautix grip

2-K ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG / FARBLOS

L
Tel.

° Kann mit Nautix L2 eingefarbt werden (10% max)
8 mZ(L pro Schicht Mischungsverhéltnis: 3/1 nach Volumen, 85g/15g nach Gewicht
Verdynnung: DA 8 m?/Kg pro Schicht
Gebinde: 0.75 L Applikationsmethode: Rolle oder Spritzpistole
Transparent (™) Verdunnung: DP
Gebinde: 0,5 Kg /3 Kg

DB Bilgenfarbe Farblos
I-K BILGENFARBE a
Schittzt Bilgen, Staurdume und Schotten \ ) e = =) = \
Bestandig gegen OI- und Treibstoffriickstande ‘/D Ii DC J\'f = FU | J D
10 m?/L pro Schicht
Verdiinnung: WS .
Gebinde: 0,75L/25L LaCk' & Farbabbelzer
M ABBEIZMITTEL FUR ANTIFOULINGS,

- ANTIRUTSCHANSTRICHE UND 1-K {KLAR]LACKE

: FUr den Yachtsport entwickelr :

Nicht zerstdrerisch gegentiber Gelcoat und Epoxidgrundierungen
Enthélt keine Saure oder Basen
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> SELBSTPOLIERENDE ANTIFOULINGS > HART-ANTIFOULINGS

A3 / A3 FormuULA +
el D)

HOCHWERTIGES ANTIFOULING
FUR FISCHKUTTER UND SEGELBOOTE

Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2

8,5 m?/L pro Schicht

Verdinnung: DA

Gebinde: 0,75L/25L/20L

RINEREY 1T [ 11
Regalta
A3 T.SPEED"

\/
e A e i aserscovce (s AR ) ()
Selbstpolierendes Antifouling mit Kupfer und PTFE
Empfohlene Schichten: 2
10 m?/L pro Schicht
Verdiinnung: DA
Gebinde: 0,75L/25L/20L

w1 ]|
A88 FORMULA +
Y

HOHE LEISTUNG & DEFINIERTE ABBAU-RATE

FUR SCHWIERIGE BEWUCHSVERHALTNISSE [ok]

Dieses Antifouling mit Kupfer wurde mit der exklusiven
CLR-Technologie von Nautix entwickelt

Empfohlene Schichten: 2-3

8,5 m?/L pro Schicht

Verdiinnung: DA

Gebinde: 2,5 L/5L/20 L

-
“Seean

Saisonal
BEWUCHSSCHUTZ FUR | SAISON IN REVIEREN (= ) "1 A\
MIT MITTLEREN BEWUCHSVERHALTNISSEN [ ok )\TiX

Selbstabbauendes Antifouling mit Kupfer fir Segel-, Fuscher-,
und Motorboote

Empfohlene Schichten: 2

12,5 m%/L pro Schicht

Verdiinnung: DA

Gebinde: 0,75L/2,5L

NEVEVEVE VY]

NEVEVEVEVIRY]

Marin

NVEVEVEVEY]

> UNTERWASSER GLEITBESCHICHTU

White T1.SPEED" / KEIN ANTIFOULING

TURBULENZFREIE BESCHICHTUNG

J (oK) I R
FUR UNTERWASSERSCHIFFE (o)

Durch optimales Verhaltnis der Tetrafluor-Additive
deutlich feststellbare Reibungsverminderung
Ergibt eine sehr glatte Oberfldche ohne stérende
Turbulenzen und erhoht die Bootsgeschwindigkeit
Fur Boote, die nur kurze Zeit im Wasser verbringen
(max. 10 Tage): J80, Open 7.50m, Jet-Ski...
12 m?/L pro Schicht
Mischungsverhéltnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Airless-Spritzen
(Duse 1,5 -1,7mm, Fliessdruck 2 bar)
Verdiinnung: DP (30% max)
Gebinde: 0,75L/2L

g |

> WIE VIEL ANTIFOULING BENGTIGE ICH ?
> MOTORBOOTE  gam? X( - + @1) — Oberflache in m?
==t

> ANTIFOULING - BENGTIGTE MENGE FUR 2 SCHICHTEN IN LITER

Léange (meter / fuss)

6,10 m// 20 fuss
7,50 m/ 25 fuss
9,10 m// 30 fuss
10,70 m / 35 fuss
11,60 m / 38 fuss
12,20 m // 40 fuss
13,50 m // 45 fuss
15,80 m / 50 fuss

Segelboot Motorboot
2L 25L
25L 4L
5L 6L
6L 75L
75L 9L
8L 0L
0L 125L
12L 16L

"y wiling

Motlor- & Segelboote
A4 / A4 FoRMULA +

M EANEL G S R e D
Hart-Antifouling mit Kupfer

Empfohlene Schichten: 2

10 m%L pro Schicht

Verdiinnung: DA

Gebinde: 0,75L/25L/20L

> A4O / > A4F+......-
Regalts
A4 1.SPEED"

HOCHWERTIGES ANTIFOULING FUR SEGEL-,
REGATTA- UND SCHNELLE MOTORBOOTE [ %ok )(JiX
Hart-Antifouling mit Kupfer und PTFE

Empfohlene Schichten: 2

12,5 m?/L pro Schicht

Verdiinnung: DA (20% max)

Gebinde: 0,75L/25L/20L

s0seeen
Kiel & Ruder

A9 T.SPEED" fluo

HOCHWERTIGES FLUORESZIERENDES ANTIFOULING
FUR RUDER UND KIELE VON RENN-YACHTEN

Hart-Antifouling mit Kupfer und PTFE

Auf einem weissen Untergrung (bspw. A4 T.speep) auftragen
Empfohlene Schichten: 2

12 m%/L pro Schicht

Verdiinnung: DA

Gebinde: 0,35L/0,75L/25L

N
Propeller
A7 T.SPEED"

HART-ANTIFOULING @
FUR PROPELLER UND Z-ANTRIEBE
Hart-Antifouling mit Kupfer
Empfohlene Schichten: 2 (P7 Primer) + 3/4 (A7 T.sPED)
0. 5/6 (A7 T.sPEED per Spraydose)
Bei 1 Schicht: 12,5 m%/L (Dose) und 2 m2/500mL (Spraydose)
Verdiinnung: DA
Gebinde: 0,35L/0,75L/2,5 L, Spraydose 500 ml

°m
Schlauchboote
A8

HART-ANTIFOULING )
FUR SCHLAUCHBOOTE

Hart-Antifouling mit Kupfer, was mittels eines flexibilisierten

Harzes kleinen Deformationen der Schlduche widersteht
Empfohlene Schichten: 2 (auf Gelcoat), 1 (auf Schlduchen)
Braucht kein Haftvermittler auf den Schiduchen (P1 auf Polyester-GFK)
12,5 m?/L pro Schicht
Verdiinnung: DA
Gebinde: 0,75 L

0.

NEVIEVEVIRY]

A1

UNIVERSAL-ANTIF. FUR DURCH VORAB-BESCHICHTUNG
SEHR GUT ISOLIERTE ALUMINIUMRUMPFE ok T
Antifouling mit Kupfer fiir bereits perfekt isolierte Aluminiumrimpfe
Empfohlene Schichten: 2
Empfohlene Grundierungen: Acralu (1 Schicht) +

PA 0. Epoxygard o. HPE o. PE (3 Schichten min)
12,5 m?/L pro Schicht
Verdinnung: DA
Gebinde: 25L/20 L

m ]
A2

100 % METALLFREIES ANTIFOULING FUR NICHT
ISOLIERTE ALUMINIUMRUMPFE

Antifouling mit Kupfer

Empfohlene Schichten: 2

Empfohlene Grundierungen: Acralu (1 Schicht) +
PA 0. Epoxygard o. HPE o. PE (3 Schichten min)

8,5 m?/L pro Schicht

Verdinnung: DA

Gebinde: 2,5L/20 L

Uee

Col®

Benutzen Sie das Antifouling mit Vorsicht.
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das Etikett auf dem Produkt oder das Sicherheitsdatenblatt.

> 2-K EPOXYGRUNDIERUNGEN > |-K GRUNDIERUNGEN

Epoxygard

2-K EPOXID-PRIMER (OK)
MIT EXZELLENTEN SCHUTZEIGENSCHAFTEN

Einfache Anwendung & Lange Uberarbeitungszeit ohne Anschleifen

Gute Abriebbestéandigkeit & Sehr effizient gegeniiber dem
Eindringen von Feuchtigkeit

Fiir Polyester, Aluminium, Holz, Stahl, und Blei

Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler, min 4-5
Schichten als Schutzbeschichtung

6-7 m?/L pro Schicht

Mischungsverhaltnis: 4/1 nach Volumen

Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole

Verdunnung: DP Gebinde: 0,75L/25L

Impregard

2-K LOSEMITTELFREIE EPOXID-BESCHICHTUNG FUR oy

HOLZ UND VERBUND IMPRAGNIERUNG ok)

Feuchtigkeitssensibles Harz zur Reparatur von beschadigten
Laminaten oder zur Holzverstérkung

Empfohlene als Nachsorge bei vorhergehender Osmose-Reparatur

Zur Imprégnierung von Holz- und Komposit-Materialien (CFK und GFK)

. Empfohlene Dicke: 150pum nass (erste Schicht)
}}ZL’I;Y und 120pm nass (zweite Schicht)
X 1 Schicht: 6-7 m%/kg (bei geschaltem...)

oder 12-15 m2/kg (bei glattem Untergrund)

Mischungsverhaltnis: 5/3 nach Volumen, 100g/50g nach Gewicht

Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle

Verdiinnung: DP Gebinde: 2,5 kg

Farblos

HPE

NVEVEIVEVEY

NEVEVIEVEY

2- (0K]
SCHUTZUNG VON POLYESTER-(GFK), ALUMINIUM UND STAHL

K HOCH AUFBAUENDER EPOXID-PRIMER ZUM

Exzellente Korrosionschutz-Eigenschaften & Gute Abriebbestéandigkeit
Haftgrund fur den Einsatz von Antifouling

Mehrschichtiger Auftrag als Osmoseschutz

Fiir Polyester (GFK), Aluminium, Holz, und Stahl

Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler, min 4-5
Schichten als Schutzbeschichtung - Bis 200pm nass pro Schicht

8 m%/L pro Schicht

Mischungsverhaltnis: 3/1 nach Volumen

Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole

Verdiinnung: DP Gebinde: 0,75L/25L/5L/20L

O

PE

2-K EPOXID-PRIMER (9K
GLATT UND DUNNSCHICHTIG ok

Haftgrund fur den Einsatz von Antifouling

Fiir Polyester (GFK), Aluminium, Holz, und Stahl
Empfohlene Schichten: 1 Schicht als Haftvermittler,
min. 4-5 Schichten als Schutzbeschichtung

12 m?/L pro Schicht

Mischungsverhéltnis: 3/1 nach Volumen
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdunnung: DP Gebinde: 0,75L/25L/5L

> [-K ANTIKORROSION SYSTEM

IA

NEVEVEVEVEEVEVIRVIRY ]

IMPRAGNIERENDEN FARBE FUR METALLOBERFLACHEN .I @

Einfache Anwendung bei Temperaturen tber 0°C

Hartet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit

Fiir Stahl und Blei

Empfohlene Schichten: 1 Schicht auf das rohe Metall auftragen
14 m?/L pro Schicht

Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle

Verdiinnung: DP

Gebinde: 0,35L/0,75L/3 L

PA

ROSTSCHUTZPRIMER FUR METALLOBERFLACHEN

T

Einfache Anwendung bei Temperaturen tber 0°C

Hartet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit

Fir Stahl und Blei

Empfohlene Schichten: minimal 3 Schichten PA

12 m?/L pro Schicht

Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle (und auch Spritzpistole)
Verdiinnung: DP

Gebinde: 0,35L/0,75L/3 L

P1

SCHNELLTROCKENDE |-K UNIVERSALGRUNDIERUNG (9K
ALS HAFTPRIMER UND SCHUTZANSTRICH &

1 Schicht verbessert das Haftvermdgen von Antifouling auf
Polyester, Epoxid, und Holz

4-5 Schichten auf Metalloberflachen als Korrosionsschutz
8,5 m%/L pro Schicht

Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdunnung: DP

Gebinde: 0,75L/25L/5L/20L

NEVEVEVEVEY]
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|-K WASSERDICHTE POLYURETHAN-GRUNDIERUNG (0K
FUR DEN OSMOSESCHUTZ o)

Einfache Anwendung bei Temperaturen tber 0°C

Hartet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit

Empfohlene Schichten: 4-5 Schichten fiir den Osmoseschutz
12 m%/L pro Schicht

Applikationsmethode: Pinsel oder Rolle (und auch Spritzpistole)
Verdunnung: DP

Gebinde: 0,75L/3 L

o
P7

SCHNELLTROCKENDE I-K HAFT- / SCHUTZ-GRUNDIERUNG
FUR PROPELLER UND Z-ANTRIEBE

Haftprimer fiir A7 T.Speed Antifouling und Korrosionsschutz
fur Propeller und Z-Antriebe

Empfohlene Schichten: 2 minimal

1,5 m¥/Spraydose

Verdiinnung: DP

Gebinde: Spraydose 300mL

NEVEVEVEVEVIV Y

NEVEVEVEV]

Acralu

2-K ATZPRIMER FUR ALUMINIUM, ZINK, BRONZE
UND BLEI

Muss auf sauberer, entfetteter, und gerinigter Oberflache
aufgetragen werden

Empfohlene Schicht: 1 (diinn)

15 mZL pro Schicht

Mischungsverhéltnis: 1/1 nach Gewicht
Applikationsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
Verdunnung: DP

Gebinde: 05L/2L

NEVEVEVEVEVEY]

ACHTELMASSE

Watertight

2-K SCHNELLTHARTENDER EPOXIDSPACHTEL

DICHTE : | &

Hochaufbauend, Schnellhédrtend, Losemittelfrei, Wasserbesténdig

Zur Ausbesserung von Osmase- oder sonstigen kleineren Schaden,
sowie zum Auffiillen / Anpassen von (Kiel-) Profilierungen

Fiir GFK, Metall und starre Holzkonstruktionen

Kann bis zu einer Schichtstérke von 5 mm pro Arbeitsgang
aufgetragen werden

Ohne Losungsmittel, Phenole und ohne Benzylalkohal.

Schrumpft nicht !

Einfaches Mischungsverhéltnis: 1/1 nach Volumen & Gewicht

Gebinde: 0,25L/1L/5L- Tube: 0,25L

VIV

Blue epoxy

2-K EPOXID-FEINSPACHTEL ZUM FLACHIGEN AUFTRAG (0K
DICHTE : 0,6 o)

Niedrigdichter 2-K Epoxid-Feinspachtel empfohelen vor dem Auftrag
einer Grundierung zum Beschichten grosserer Flachen,
zum Porenfiillen, Glétten als AbschluRfuller und Feinprofilierer

Schrumpfarm, ohne Lésungsmittel und dergleichen, einfach zu
verarbeiten und zu schleifen, nach Hartung hohe mechanische

Festigkeit

Fiir GFK, Metall und starre Holzkonstruktionen

Kann bis zu einer Schichtstérke von 20 mm pro Arbeitsgang
aufgetragen werden

Einfaches Mischungsverhaltnis: 1/1 nach Volumen & Gewicht

Gebinde: 51/30L



